Çoxişlənən malların texnologiyasınin müasir poblemləri
fənni üzrə imtahan sualları
[bookmark: _GoBack]                               müəllim:  Səfərova T.
1. Toxuculuqda istifadə edilən liflərəin təsnifatı.
2. Liflərin, onlardan hazırlanan ipliklər, saplar və başqa məmulatlar.
3. Liflərin emalından hasil edilən yarımfabrikatlar..
4. Toxuculuq sənayesində əyirilmə xassəsinə malik olan liflər.
5. Toxuculuq liflərini quruluşu.
6. Sadə və ya elementar liflər.
7. Yapışıq liflərə (kətan, kəndir və s.) texniki liflər.
8. Toxuculuq materiallarını təsnifatı.
9. Toxuculuq materiallarının quruluşlarının xüsusiyyətləri.
10. Toxuculuq materialın mənşəyi, emal qaydaları.
11. Toxuculuq materiallarının kimyəvi tərkibi.
12. Toxuculuq materiallarının ümumi quruluşlarının xüsusiyyətləri.
13. Toxuculuq materiallarının strukturun dəyişməsi ilə materialın xassəsinə təsiri.
14. Strukturun mürəkkəbliyi etibarilə toxuculuq materiallarının sıra ilə neçə bölməyə ayırmaq olar.
15. Lif və sapların təsnifatı.
16. Toxuculuq lifləri mənşəyi və kimyəvi tərkibinə görə neçə yerə bölünür.
17. Təbii liflər.
18. Kimyəvi liflər.
19. Bitki mənşəli liflər.
20. Bitki toxumundan (çiyiddən) alınan liflər.
21. Bitkinin gövdəsindən alınan liflər.
22. Bitkinin yarpağından alınan liflər.
23. Heyvan mənşəli liflər.
24. Tərkibi keratindən təşkil olunan liflər.
25. Tərkibi fibroindən təşkil olunan liflər.
26. Mineral mənşəli liflər.
27. Kimyəvi liflər özlüyündən eçə qrupa bölünür.
28. Təbii yüksəkmolekullu birləşmələrdən alınan liflər.
29. Sintetik yüksəkmolekullu birləşmələrdən alınan liflər.
30. Təbii yüksəkmolekullu birləşmələrdən alınan liflər neçə qrupa bölünür.
31. Yüksək karbohidratdan alınan liflər.
32. Zülallı maddədən alınan liflər.
33. Sintetik yüksəkmolekul birləşməsindən alınan kimyəvi liflər neçə yerə bölünür.
34. Üzvi hidrozəncirli birləşmələrdən təşkil olan liflər.
35. Üzvi karbozəncirləri birləşmələrdən  təşkil olunan liflər.
36. Təbii qeyri-üzvi birləşmələrdən alınan kimyəvi liflər.
37. Təbii, polimerdən alınan kimyəvi liflər.
38.  Toxuculuq sapları quruluş xüsusiyyətlərinin əlamətləri.
39. Toxuculuq saplarının təsnifatı neçə dərəcəlidir.
40. Lif və sapların xassələrini xarakterizə edən xarakteristikalar.
41. Lif və sapların həndəsi xassələri.
42. Lif və sapların mexaniki xassələri.
43.  Lif və sapların fiziki xassələri.
44. Lif və sapların xətti sıxlıq.
45. Lif və sapların bərabərsizlik əmsalı.
46. Sapın burulma xarakteristikası.
47. 
Sapların burulmasının intensivliyini ölçmək üçün burulma əmsalından ().
48. Sapların müxtəlif xətti sıxlığı.
49. Mexaniki xassələrin xarakteristikası.
50. Sapların yarımdövrlü xarakteristikası.
51. Lif və sapların qırılana qədər dartılmaqla aparılan sınaqlar hansı xarakteristikalarla təyin edilir?
52. Lif və sapların nisbi qırılma yükü.
53. Dartılma hansı xarakteristikalarla qiymətləndirilir?
54. Lif və sapların birdövrlü xarakteristika.
55. Sapların yüksək elastiki (kövrək) deformasiyası.
56.  Lif və sapların  tam deformasiyası.
57. Lif və sapların  plastik deformasiya.
58. Lif və sapların  çoxdövrlü xarakteristikası.
59. Lif və sapların  yorğunluq dağılması və korlanması.
60. Lif və sapların  dözümlülük-xassəsi.
61. Lif və sapların  fiziki xassələrin  xarakteristikaları.
62. Lif və sapların hiqroskopik xassəsi.
63. Lif və sapların faktiki (həqiqi) nəmliyi.
64. Lif və sapların maksimal nəmlik W.
65. Lif və sapların terminlik xassəsi.
66.  Əyrilmə sistemindən asılı olaraq pambığı emal edərək iplik alınmasının ardıcıllığı.
67. Kard sistemli əyirmə texnologiyasınin müasir poblemləri.
68.  Kard sistemli əyirmə orta lifli pambıqdan neçə teks qalınlıqda iplik almaq üçün tətbiq edilir?
69. Əyiricilyin daraq sistemi texnologiyasınin müasir poblemləri.
70.   Əyiricilyin daraq sistemi,qalınlığı neçə teks olan nazik iplik almaq üçün tətbiq edilir?
71. Məhsul daraqla daranma prosesinə neçə əsas üsulla hazırlanır.
72. Əyiriciliyi aparat sistemi.
73. Əyiriciliyi aparat sistemi texnologiyasınin müasir poblemləri.
74.       Əyiriciliyi aparat sistemi qalınlığı neçə teksə qədər olan iplik almaq üçün tətbiq edilir.
75. Əyiricilik istehsalının texnologiyası müasir poblemləri
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